混凝土坍落度检测记录表
	       编号
项目
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	浇筑部位
	基础
	楼层-1
	楼层1
	楼层2
	楼层3
	楼层4

	设计坍落度

（mm）
	180～200
	180～200
	180～200
	180～200
	180～200
	180～200

	取样地点
	施工现场
	施工现场
	施工现场
	施工现场
	施工现场
	施工现场

	取样时间
	     年

     月

     日

     时

     分
	     年

     月

     日

     时

     分
	     年

     月

     日

     时

     分
	     年
     月

     日

     时

     分
	     年

     月

     日

     时

     分
	     年

     月

     日

     时

     分

	拌

和

物

性

能

情

况
	和易性
	良好
	良好
	良好
	良好
	良好
	良好

	
	粘聚性
	良好
	良好
	良好
	良好
	良好
	良好

	
	保水性
	良好
	良好
	良好
	良好
	良好
	良好

	坍落度实测值

(mm)
	192
	185
	200
	183
	良好
	良好

	签

名
	测试人
	

	
	见证人
	


监理(建设)单位

专业工长(施工员):          项目专业质量检查员:             见证员:                
